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commentairesréférence définitionintitulé modalités documents/justificatifscritèresagent/lieu

VF - Prescription technique générale
VITRAGE FEUILLETÉ PVB
Reprise

RÉSUMÉ DES CONTRÔLES
.0.ps.0.3 -1vf ptg 11

Essais négatifs

Essai de laboratoire -
Rapport d’essai d’un OMVEssai selon la disposition

de l’annexe C de la
EN 14449 retenue par le

centre

sur vitrage 33.2 ou
44.2, selon

l’annexe C de la
EN 14449

Pas de modification
notoire par rapport au
résultat des vitrages

de l’essai de type initial

Adhérence PVB/verre des
vitrages de fonction “S”19/01/06 1

1 1 . 1 . e s . 0 . 1

11.03

Prélèvement en présence de
l’OMV

rapport OMVEssai à haute température
sur 3 vitrages 44/2 ou  33/2

(cf. ptg 12.1.vf.0.2)

sur décision de
CEKAL et

échantillons
prélevés

pas d’apparition de bul-
les, ni délaminage,

opacité, décoloration,
hors 15 mm des bords
(cf. ptg 12.2.vf.0.1)

Conformité des produits
Tenue à haute
température

22/09/00 1
1 1 . 1 . e s . 0 . 2

11.04

Prélèvement en présence de
l’OMV

rapport OMVEssai à l’humidité avec
condensation sur 3 vitrages

44/2 ou  33/2
(cf. ptg 12.1.vf.0.3)

sur décision de
CEKAL et

échantillons
prélevés

pas d’apparition de bul-
les, ni délaminage,

opacité, décoloration,
hors 15 mm des bords
(cf. ptg 12.2.vf.0.1)

Conformité des produits
Tenue à l’humidité avec
condensation

22/09/00 1
1 1 . 1 . e s . 0 . 3

11.05

Prélèvement en présence de
l’OMV

Fabrication -
lettre du centre de

production et/ou rapport
de visite d’un OMV

Investigations
Analyse technique

A l’initiative du
centre pour levée
de suspension

Identification des
causes

Identification des causes
de défaillances22/09/00 1

11 .1 . fb .0 .1

11.06

pour essais négatifs répétés (3
en 6 mois)

rapport de visite d’un
OMV

Visite supplémentaire de
qualification

Sur décision de
CEKAL

pas de réserves de
l’OMV

Retour à la normale de la
fabrication21/01/99 1

11 .1 . fb .0 .2

11.07

pour essais négatifs répétés (3
en 6 mois)

Transfert de propriété

Fabrication -
rapport OMVvisite  urgente ou

supplémentaire
sur décision de

CEKAL
pas de réserves de

l’OMV
Conformité de la
fabrication21/01/99 1

11 .2 . fb .0 .1

11.08

Attestation du repreneur
et/ou du certifié

Décision de transfert de
propriété

Déclaration du
repreneur

Identité des moyensPermanence des moyens 
21/01/99 1
11 .2 . fb .0 .2

11.09

Encadrement de la production/
équipements / permanence

des procédés
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commentairesréférence définitionintitulé modalités documents/justificatifscritèresagent/lieu

VF - Prescription technique générale
VITRAGE FEUILLETÉ PVB
Reprise

RÉSUMÉ DES CONTRÔLES
.0.ps.0.3 -2vf ptg 11

Arrêt prolongé

Essai de laboratoire -
Rapport d’essai d’un OMVEssai selon la dispositions

de l’annexe C de la
EN 14449 retenue par le

centre

sur vitrage 33.2 ou
44.2, selon

l’annexe C de la
EN 14449

Pas de modification
notoire par rapport au
résultat des vitrages

de l’essai de type initial

Adhérence PVB/verre des
vitrages de fonction “S”19/01/06 1

1 1 . 3 . e s . 0 . 1

11.10

Prélèvement en présence de
l’OMV

rapport OMVEssai à haute température
sur 3 vitrages 44/2 ou  33/2

(cf. ptg 12.1.vf.0.2)

sur décision de
CEKAL et

échantillons
prélevés

pas d’apparition de bul-
les, ni délaminage,

opacité, décoloration,
hors 15 mm des bords
(cf. ptg 12.2.vf.0.1)

Conformité des produits
Tenue à haute
température

22/09/00 1
1 1 . 3 . e s . 0 . 2

11.11

rapport OMVEssai à l’humidité avec
condensation sur 3 vitrages

44/2 ou  33/2
(cf. ptg 12.1.vf.0.3)

sur décision de
CEKAL et

échantillons
prélevés

pas d’apparition de bul-
les, ni délaminage,

opacité, décoloration,
hors 15 mm des bords
(cf. ptg 12.2.vf.0.1)

Conformité des produits
Tenue à l’humidité avec
condensation

22/09/00 1
1 1 . 3 . e s . 0 . 3

11.12

Fabrication -
rapport OMVVisite de qualification sur décision de

CEKAL
pas de réserves de

l’OMV
Conformité des
fabrications21/01/99 1

11 .3 . fb .0 .1

11.13
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